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Underleverantörsintyg, stoppningsmaterial

2.1.5 [bookmark: _Toc358884146][bookmark: _Toc459276958][bookmark: _Toc478556456]Stoppningsmaterial
	2.1.5.1 Flamskyddsmedel i stoppningsmaterial

	Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation för ingående stoppningsmaterial ska finnas som styrker att nedan flamskyddsmedel inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde max uppgår till 0,1 vikt%.

	Polybromerade bifenyler (PBBs)
	CAS-nr: 59536-65-1

	Dekabromdifenyleter (dekaBDE)
	CAS-nr: 1163-19-5

	Pentabromdifenyleter (pentaBDE)
	CAS-nr: 32534-81-9

	Oktabromdifenyleter (oktaBDE)
	CAS-nr: 32536-52-0

	Tris (2,3-dibrompropyl) fosfat (TBPP)
	CAS-nr: 126-72-7

	Tris (1-aziridinyl)fosfin oxid (TEPA)
	CAS-nr: 5455-55-1

	Hexabromcyklododekan (HBCDD)
	CAS-nr: 25637-99-4

	Tris (2 kloretyl) fosfat (TCEP)
	CAS-nr: 115-96-8



	2.1.5.2 Mjukgörare/ftalater i stoppningsmaterial

	Aktuellt varuinformationsblad, miljövarudeklaration, produktfakta, intyg från underleverantör eller annan dokumentation för ingående stoppningsmaterial ska finnas som styrker att ftalater/mjukgörare med faroangivelse H360 inte aktivt tillsatts eller att uppmätt värde max uppgår till 0,1 vikt%. 



	2.1.5.3 SVHC/ECHA:s kandidatlista

	Inga kemikalier upptagna på ECHA:s kandidatlista över SVHC får förekomma i halter >0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
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